Ptiloha Spiroll PPD 205 - PPD 219

PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

2.7vyp: PREDPJATY DUTINOVY STROPNi PANEL SPIROLL
PPD 205 - PPD 219

3. ZAMYSLENE POUZITI:
pro vnitfni pouZiti, k vytvofeni stropnich a stfe$nich konstrukci pozemnich a priimyslovych staveb.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Kufim

5. SYSTEM POSUZOVANI: 2+

6. IDENTIFIKACNI CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU:

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., notifikovana osoba 1020, pobo¢ka 0600-Brno,
Hnévkovského 77, 617 00 Brno vydal podle systému 2+

ES certifikat systému fizeni vyroby €. 1020 — CPD - 060026522

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:

Betonové prefabrikaty — Dutinové panely CSN EN 1168: 2005 +A3:2011

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvka — ¢ast 1:
vzduchova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-1/2001

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vliastnosti stavebnich prvki — ¢ast 2:
Kroéejova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-2/2001

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — éast 1: Vzduchova
nepruzvuénost CSN EN ISO 717-1/2013

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — ¢ast 2: Kro¢ejova
neprizvuénost CSN EN ISO 717-2/2013

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Vyska panelu (mm) 200
pevnost betonu v tlaku valcova/krychelna

45 55
(N/mm?)
mezni pevnost oceli v tahu (N/mm?) 1770
smluvni mez kluzu 0,1 % (N/mm?) 1520
poZarni odolnost (min) * 45
vzduchova neprizvuénost (dB) 50
vazena normalizovana hladina 85
kro¢ejového hluku (dB)
podrobnosti technicka dokumentace
trvanlivost XC1
mechanickd unosnost (kN/m”) viz grafy




Priloha Spiroll PPD 205 - PPD 219
Staticky vypocdet PPD 205 (Lana: Dole: 5*9,3)
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2,5 [ 25,00 25,00 . KNfm2
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qd(kN/m2) = yG*{g0 + 1,5) + WO*yQ*gko.2
qd{kN/m2) = yG*E*(g0 + 1,5) + yQ*gko.2
yG(1,35).. navrhovy koeficient

£(0,85) .... redukéni soudinitel

g0 (kN/m2) . . vlastni tiha

¥y (1,50). . . nawrhowvy koeficient

1,5 (kN/m2) . gl tiha dprav

qk (kN/m2) .. charakteristické zatizeni

ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ)

Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese
XC2/%C3
Mr,cr (kNmy/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin

Mr,0,2 (kNm,/1,2m) . . moment na mezi Sifky trhlin
Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Unosnosti

**E (mm) prihyb

*Vrdctl (kNmy1,2m) . smykowa tinosnost pro oblast bez

WO (1,0).... sklady trhlin
W0 (0,7)... . ostastni
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5lan @9,3mm
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* Pro oblait § trhlinami fa doporufuje redukovat smyk. dnofnoit na BO0%

** Skutecné hodnoty se mohou ligit od zde odhadnutych hodnot, skuteény prihyb zavisi od historie zatiZeni apod. (EC2 €1. 7.4.1)
Obvykle s prihybem spirolll nebyvaji 2adné problémy.

Rozméry
vyika/sirka/skladebné&/uloZeni
200/1190/1200/150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfednifhorni
29/-/- mm

Hmotnosti
manipulaénifse zalivkou/zalivka
296,/312/16 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,19 m2K/W
REI Pozarni odolnost
45 minut

Vzduchovd neprizvuénost
50db
VdZend, normalizovanad hladina
kroéejového zvuku
85db



Priloha Spiroll PPD 205 - PPD 219
Staticky vypocet PPD 207 (Lana: Dole: 7*9,3)
B s - 27
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L | gko2 gko2 |wirdek| Mrer | MrO2 | Mrd | **E | *vrdetii 25 ! Time
m | kN/m2 kN/m2 | kNm | kNm | kNm | kNm | mm kN 24
7,0 | 25,00 25,00 T 23 | G
2,5 | 2500 25,00 P22
30| 2500 2500|352 | 58,0 63,1 (684)-046 67,5 :
35| 215 2208|353 (581|632 764|-048| 67,6 ;
4,0 | 1552 16,04] 353 | 58,2 | 63,3 | 76,4 | -0,40 | 67,6 : 20
45 | 11,04 1196 354 | 583 | 63,5 | 76,4 | -0,17 | 67,6 | 19
50| 856 9,08 | 356 |584|637| 764|027 | 676 | 13
55| 645 697 | 357 | 585|639 | 764 | 097 | 67,7 i |,
60 | 485 537 | 358587641764 2,00 | 67,7 |
65| 362 4,14 |360]|588|643|764| 344 | 67,7 | 16
70| 265 3,17 | 361|590 645|764 | 536 | 67,7 | 15
75| 1,87 2,39 | 363 | 59,2 | 64,8 | 764 | 7,86 | 67,7 | 14
80| 123 175|364 |593|651|764(1,03| 67,7 | |,
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qd{kN‘lmz} :yG*{gD+ 1‘5} + WO*yQ"qk{Lz ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
qd{kN/m2) = yG*§*(g0 + 1,5) + yQ*gko.2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ); CSN EN 1168+A3 Rozméry

Y6 (1,35)..
£(0,35) ....

navrhowy koeficient
redukéni soucinitel

g0 (kN/m2) . . vlastni tiha
v ({1,50) . . . ndwrhovy koeficient

Mr,dek (kNmy1,2m) . moment na mezi dekomprese

XC2/XC3

Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
Mr,0,2 (kNm/1,2m) . . mement na mezi Sifky trhlin

e Mr,d (kNmy/1,2m) . . . moment na mezi Unosnosti
1,5 (kN/m2) . gl tiha dGprav = mml . prithyb
gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni *Vrdet1 (kNmy1,2m) . smykova anosnost pro oblast bez
Wo(L,0).... sklady trhlin
W0 (0,7} ... . ostastni
PPD...[207
+6
¥ 11900 i
a=1 'F= 130, 624 ,
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247 130,
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* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. unosnost na 80%
** Skutecné hodnoty se mohou liit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatiZeni apod. (EC2 &l
7.4.1) Obwykle s pruhybem spirolld nebyvaji Zadné problémy.

vyika/sirka/skladebné/ulozeni
400/1190/1200 /150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfedni/horni
35/75/32 mm

Hmotnosti
manipulaéni/se zalivkou/zalivka
550/575/22 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
?? m2K/W
REI PoZdrni odolnost
45 minut

Vzduchovd neprizvuénost
49 db
Vazend, normalizovanda hlading
krocejového zvuku
85db
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Spiroll PPD 205 - PPD 219

Staticky vypocet PPD 209 (Lana: Dole: 7*%9,3 + Nahore: 2%9,3)
sl e
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Wo=1,0 W0=0,7 i 26 b aasas Skiad W0=1,0 gk0,2
L | gke2 qko2 |Mrdek| Mrer |Mro2 | Mrd | **€ | *vedar 25 Tima
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm | mm kN 24
50 [ 75,00 25,00 i 23 | =—t—w0=07 gk0,2 -
2,5 | 2500 25,00 P N Kfm2
3,0 | 25,00 25,00 34,1 56,9 | 64,5 | 71,0 | 0,67 | 69,3 : 21
35| 2200 2261| 342 | 570 | 645|788 1,07 | 69,3 : s DHUR
40| 1592 1644| 342 | 571 | 64,7 | 788 1,66 | 69,3 } 20
45| 11,76 1228 344 57,2 | 64,8 | 788 | 246 | 69,3 i 19 = -3
50| 881 933 | 335 | 573 | 650|788 3,54 | 693 i 15 Emm
55| 665 7,17 | 3456 574 | 652 | 78,8 | 496 | 69,3 : 17
6,0 | 503 555 | 347 576 | 654 | 78,8 | 6,78 | 694
6,5 | 3,77 4,29 | 349 578 | 65,6 | 78,8| 0,08 | 69,4 | 16 L 10
70| 277 329 | 350 579 | 659|788 |1194| 694 ! 15
75| 1,97 249 | 352 58,1 | 66,1 | 78,8 | 1545 | 69,3 ! 14
80| 1,32 1,84 | 354 583 | 66,4 | 78,8 11971 69,3 | .,
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qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko,2 ECO (:ZSN EN 1990 rovnice 6. %Da 6.10b B
qdikN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko.2 EC2 ESN EN 1992 -1-1 (CZ); €SN EN 1168+A3 Rozméry
VG (1,35).. ndvrhowy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese wyika/sirka/skladebné/ulozeni
£(0,85) .. .. redukéni soudinitel XC2/XC3 o ) 200/1190/1200/150 mm
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr.cr (kNmf1,2m). . moment na mezi \Emku trl:\lln
YQ(L50) . . . ndvrhowy koeficient Mr,0,2 (kNm/1,2m} . . moment na mezi Sifky trhlin i
S fker 2). g tih vy Mr,d (kNm/L,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti Kryti lan
" me). gltna uprav **E(mm) ... .. rah dolni Fada/stfedni/horni
gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni ;erldcu {]kijl,Zm] . sm\,r::vé Unosnost pro oblast bez 29‘;_;:30 mmf
W0 (1,0).... sklady rnlin
wa(0,7). .. . ostastni Hmotnosti
manipulaénifse zélivkou/zalivka
296/312/16 kg/mb
Beton
C45/55 XC1
43 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%

200

#6 181

189

* Pro oblast s trhlinami se doporuéuje redukovat smyk. dnosnost na 80%

** Shubeine hodnoty se mohou izt od cde odhadnulych hodnot, skutedny prihyb cavist od histore calizen apod. (EC2 0L 7.4.1)
Obwykle 5 prihybem spirolld nebyvaji #adné problémy.

1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,19 m2K/W
REI PoZarni odolnost
45 minut

Vzduchovd neprizvuénost
50db
Vazend, normalizovand hladina
kroéejového zvuku
&5db



Ptiloha Spiroll PPD 205 - PPD 219
Staticky vypocet PPD 219 (Lana: Dole: 7*12,5 + Nahofe: 2*9,3)
T R N R Py {27 T
Wo=1,0 wo=0,7 R e A S R S Skiad W0=1,0 qk0,2
L qk02  gko,2 | Mrdek | Mrer | Mr02 | Mrd =RE *v,dm_§ 25 A ' i 1 kN/m2
m | kN/m2 kN/m2| kNm kNm | kNm | kNm | mm kN P24 i i
7.0 | 25,00 25,00 23 oo o WL T gED2 0
25 | 2500 25,00 N (N . ' o i
3,0 | 25,00 25,00] 604 62,0 | 80,0 | 91,2 | -0,41 | 70,6 : 21 '
3,5 24,89 2500] 59,8 71,6 | 93,7 |106,3| 0,30 | 70,6 ey ak Mrd
4.0 | 20,88 21,40 59,5 81,2 |107,2(121,0| 0,22 | 70,6 ; 20 ] 1
45| 17,68 18,20 59,6 829 |108,8(132,3| 0,86 | 70,6 i 19 ' ' ' - 10
50 | 1523 15,75] 59,8 831 |109,1|132,3| 1,54 | 70,6 | g | . % (A S
55| 13,30 13,82 60,0 83,4 |109,4|132,3| 2,51 | 70,6 : 17
60 | 10,78 11,30 60,3 836 |109,7|132,3| 3,84 | 70,6
65| 867 9,19 | 605 83,8 |110,1|132,3| 559 | 70,7 16 20
70| 700 7,51 ] 608 84,1 |110,4(132,3| 7,84 | 70,7 ; 15
75| 565 617 | 61,1 84,4 |110,8(132,3| 10,70 | 70,7 | 14
80| 456 508 | 614 84,7 |111,31132,3(14,23 | 70,8 |
85| 366 418 | 61,7 85,1 |111,8|132,3|(1856| 70,8 :
90| 290 3,42 ] 620 854 |112,3|132,3| 23,77 70,8 12 30
95| 2,27 2,79 | 623 85,8 |112,8(132,3| 2998 70,9 i 11
10,0 1,65 2,17 | 62,7 86,1 |113,3]|132,3(3731| 70,9 : 10
10,5 0,84 1,20 | 63,1 86,5 |113,9]|132,3| 45,89 | 70,8 9
11,0] 0,28 0,40 | 63,5 86,9 | 114,41132,3) 53,02 70,8 s
11,5 40
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R L T = = )
qd(kN/m2) =yG*{g0 + 1,5) + WO*yQ*qko,2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
qd(kN/m2) = yG*E*(gD + 1,5) + pQ*qko.2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ); SN EN 1168+A3 Rozméry
¥G(L35).. névrhow koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese vyika/Zirka/skladebnéfuloZeni
&ni soudini XC2/XC3 200/1190/1200/150
§(085) ... redukc'nlrsoucmltel Mr,cr (kNm/1,2m). . moment na mezi vzniku trhlin / / / mm
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha P ;
. . . Mr0,2 (kMm/1,2m) . . moment na mezi &ifky trhlin i
v (L50). . . naw'hm?,r koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . momeant na mezi Gnosnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav **E(mm). ... ... rihyb dolni fada/stfedni/horni
qk (kn/m2) . . charakteristicke zatizeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova inosnost pro oblast bez
- 29/-/30 mm
Wo (1,0).... sklady trhlin
W0 (0,7) ... . ostastni
Hmotnosti
manipulaéni/se zalivkou/zélivka
296/312/16 kg/mb
+6
11900 ;
1 Beton
€45/55 XC1
45 MPa
. Ocel
1 fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa
ﬁ Tepelny odpor
— 0,19 m2K/W
Pg St N el Y Nt REI PoZdrni odolnost
7 lan @12,5mm 45 minut
gg 181 , 189 , 189 , 189 , 189 , 181 3§
. N N N ' - Vzduchovd neprizvuénost
50 db
* Pro oblast s trhlinami se doporuduje redukovat smyk. dnosnost na 80% VdZend, normalizovand hladina
** Skutecné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatifeni apod. (EC2 &l 7.4.1) krocejového zvuku

Obvykle s prihybem spiroll nebyvaji 24dné problémy.
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