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TECHNICKY LIST

VSAKOVACI DLAZEBNI
KAMENY GRANIT® AQUA
A RYOLIT® AQUA

Obr 1. - Vsakovaci dlazebni kameny Granit® AQUA Obr 2. - Vsakovaci dlaZzebni kameny Granit® AQUA
GRA 20/10/6 a GRA 20/10/8 GRA 20/20/6 a GRA 20/20/8

Obr 3. - Vsakovaci dlazebni kameny Ryolit® AQUA
RYO 20/16/6 a RYO 20/16/8
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SPECIFIKACE

Vsakovaci dlazebni kameny jsou primyslové vyrabény z mezerovitého betonu. Diky mezerovité
strukture dlazebniho kamene je umoznéna zvySena propustnost srazkovych vod do podloZi. Pro
spravnou funkénost a odvod srazkovych vod je nutné vytvorit rovnéz dostateéné propustné podkladni
vrstvy.

Vyroba a kontrola betonovych dlazebnich kamenu je provadéna dle CSN EN 1339..

1. TYPY

Vsakovaci dlazebni kameny GRANIT® AQUA jsou vyrabény o plosnych rozmérech 200x100 ¢i 200x200
mm. VySka dlazebnich kamenu je 60 nebo 80 mm.

Vsakovaci dlazebni kameny RYOLIT® AQUA se vyrabi v ploSnych rozmérech 200 x160, vyska dlazebnich
kamen( je 60 nebo 80 mm. Dlazebni kameny jsou dostupné v barevnych provedeni natural, Cervena a
cerna, Ize ji vyrobit jako jednovrstvou ¢i dvouvrstvou.

nazev Sklade?nqigozméry Pocet hmotnost m?2 na
D ‘ 3 ‘ v ks/m?2 [kg/m2] paleté
Vsakovaci dlazebni kameny GRANIT® AQUA
GRA 20/10/6 1l AQUA 200 100 60 50 141 9,60
GRA 20/20/6 1l AQUA 200 200 60 25 141 9,60
GRA 20/10/8 1l AQUA 200 100 80 50 188 7,68
GRA 20/20/8 1l AQUA 200 200 80 25 188 7,68
Vsakovaci dlazebni kameny RYOLIT® AQUA
RYO 20/16/6 1l AQUA 200 | 165 | 60 36,3 141 8.06
RYO 20/16/8 Il AQUA 200 | 165 | 80 36,3 188 6,99

2. POUZITI

Jednovrstvé i dvouvrstvé vsakovaci dlazebni kameny pro venkovni pochlzné dopravni plochy (tloustka
60 mm) a pojizdéné dopravni plochy (tloustka 80 mm) jsou odolné proti stfidavému plsobeni mrazu pfi
nasyceni vodou s rozmrazovacimi prostredky. UrCeny jsou zejména pro plochy s pozadavkem na vySSi
vsakovani srazkovych vod.
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...jsme tam, kde vy stavite

Obr. 4 - Realizace - vsakovaci dlazebni kameny Ryolit® AQUA

3. MATERIAL

Dlazebni kameny jsou vyrabény z mezerovitého betonu se stupném odolnosti vliivu prostredi XF4.

Tabulka - Tolerance rozméru

Dovolené odchylky pravouhlych rozmérQ

Jmenovité PFistupné odchylky
rozméry [mm] Délka Sitka Vyska
Bloky <100 +2 +2 +3
> 100 +3 +3 +4

Rozdil mezi jakymkoliv méfenim tloustky musi byt + 3 mm

Odchylky od rovinnosti a zakfiveni

Délka mérky Max. vypouklost Max. vydutost
mm mm mm
Bloky 300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
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4. MANIPULACE A SKLADOVANI

S prvky se manipuluje pomoci paletovacich klesti vyrobni linky nebo vysokozdviznym manipulaénim
vozikem. Na stavbé se s dilci manipuluje pomoci vysokozdvizného voziku nebo ru¢né. Betonové dlazebni
kameny se skladuji na skladkach s rovnym, zpevnénym a odvodnénym podloZzim maximalné ve trech
vrstvach palet na sobé.

Poskozené, popiipadé kazové dilce a material musi byt vyrazné oznaceny a uloZeny zvlast.

5. DOPRAVA

Betonové dlazebni kameny se dopravuji max. v jedné vrstvé palet, které musi byt zajiStény proti pohybu.
Nakladani a zabezpecovani betonovych dilcl pfi silniéni a Zelezniéni prepravé se dale fidi platnymi
predpisy pro silniéni a Zelezni¢ni dopravu.

Maximalni mnozstvi je dano Gnosnosti vozidla.

6. MONTAZ DLAZEBNICH KAMENU

Pokladka dlazebnich kamenu je popsana v dokumentu Montazni navod - Betonové dlazebni prvky,
ktery je ke stazeni na internetovych strankach www.prefa.cz. Spary doporu¢ujeme vyplnit ¢istym
kfemiCitym piskem frakce 1/2 nebo 1/3. Dlazbu doporuc¢ujeme urovnat a zhutnit pomoci gumové
palice, pfipadné je mozné pouZzit vibracni desku o maximalni hmotnosti 80 kg, pokud je vybavena
gumovou podlozkou. NedodrZzenim montazniho navodu vznika riziko poSkozeni dlazby.

Udrzba dlazdénych ploch z vsakovacich dlaZebnich kamend

Aby byla zachovana funkcénost a propustnost dlazebnich kamenu rady AQUA, je vyZadovana pravidelna
GdrZzba a kontrola. U téchto ploch totiz mizZe dochazet k zanaseni a ucpavani mezer a tim ke snizovani
vsakovacich schopnosti. Frekvence Cisténi zavisi na oblasti, v niz se dlazdéna plocha vyskytuje a na
rozsahu jejiho znecisténi.

Nasledujici frekvence Gdrzby a kontroly jsou doporuceny jako minimalni pozadované pro zachovani
funkcénosti systému

Druh kontroly / zneCisténi VyZadovana ¢innost Pouzité nastroje Cetnost
Hrubé nedistoty - listi, vétve,
trava, odpadky...

Manualni odstranéni | Rucni fukar, kosté, lopata Pfi vyskytu

Manualni odstranéni, | Kost€, lopata, vysokotlaky 1x
oplach tlakovou vodou | Cisti¢ meésicné
Primyslové Cistici stroje:

- tlakovy Cisti¢

- rotacni kartac 1 x rocné
- parni Cisti¢

- odsavac necistot
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V pfipadé znedisténi dlazby chemickymi latkami je tfeba postupovat dle platné legislativy - zakon ¢.
224/2015 Sh.

RYOLIT®

Obr. 5 - Rozdil povrchu mezi dlaZzebnimi kameny Ryolit® a vsakovacimi dlazebnimi kameny Ryolit® AQUA

V Brné dne 8.6.2026

Martin Khol
technolog

Prefa Brno a.s., Kulkova 4231/10, 615 00 Brno



http://www.prefa.cz/

